Karta przedmiotu - Technologia betonu
Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu BS1A 14

Nazwa przedmiotu Technologia betonu

Wersja przedmiotu 1

A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiéow

Poziom ksztatcenia Studia | stopnia

Forma i tryb prowadzenia studiéw Stacjonarne

Kierunek studiow Budownictwo

Profil studiéw Profil ogélnoakademicki

Specjalnosé -

Jednostka prowadzaca Wydziat Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w
Ptocku

Jednostka realizujgca WBMIiP Budownictwo

Koordynator przedmiotu dr inz. / Wojciech Kubissa / adiunkt

B. Ogdlna charakterystyka przedmiotu

Blok przedmiotéw Kierunkowe

Grupa przedmiotéw Przedmioty wspdlne dla kierunku

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec polski

Semestr nominalny 4 (r.a. 2014/2015)

Usytuowanie realizacji w roku akademickim semestr letni

Wymagania wstepne Budownictwo ogdlne, Materiaty budowlane

Limit liczby studentéw Wyktad: min. 15; Laboratorium: 8-12

C. Efekty ksztatcenia i sposdéb prowadzenia zajec

Cel przedmiotu Efektem ksztatcenia powinno by¢ nabycie przez

studentéw umiejetnosci i kompetencji w zakresie:
rozumienia pojec i proceséw stosowanych w
technologii betonu, doboru i kontroli jakosci
sktadnikéw mieszanki betonowej oraz betonu
zwyktego na poziomie inzynierskim.

Efekty ksztatcenia Patrz tabela 1.
Formy zaje¢ i ich wymiar Wyktad 2
Cwiczenia 0
Laboratorium 2
Projekt 0
Tresci ksztatcenia W1 - Wprowadzenie. Literatura techniczna.

Znaczenie normalizacji. Beton - podstawowe
pojecia. W2 - Sktadniki mieszanki betonowe;.
Kruszywo do betonu wg PN-EN 12620.
Wiasciwosci techniczne skat. Krzywa uziarnienia.
Krzywe graniczne. W3 - Sktadniki mieszanki
betonowej. Cementy powszechnego uzytku wg PN-
EN 197-1. Sktad, wymagania, wtasciwosci.
Znaczenie stosunku woda/cement. W4 - Sktadniki
mieszanki betonowej. Dodatki i domieszki
chemiczne. Reologia mieszanki betonowej.
Ksztattowanie wtasciwosci betonu. W5 - Pojecia,
klasyfikacja, wymagania i specyfikacja wg PN-EN
206-1. W6 - Kryteria zgodnosci i kontrola
produkcji wg PN-EN 206-1. W7 - Znormalizowana
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wytrzymatos$é betonu na Sciskanie a wytrzymatos¢
betonu w konstrukcji. Schemat akceptacji jakosci
betonu. W8 - Wymagania normy PN-EN 13670.
Technologia robét betonowych. Pielegnacja i
ochrona mtodego betonu. W9 - Ocena
wytrzymatosci betonu na sciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych wg PN-EN 13791. W10 - Inne
wiasciwosci stwardniatego betonu. Wytrzymatosé
na rozcigganie, skurcz, petzanie. W11 - Podstawy
projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Analiza iloSciowa zarobu prébnego. W12 -
Podstawy projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Dobér jakosciowy i iloSciowy
sktadnikéw. Weryfikacja laboratoryjna. W13 -
Trwatos¢ betonu. Ochrona betonu przed
czynnikami atmosferycznymi. Mrozoodpornos¢
betonu. W14 - Trwatos¢ betonu. Ochrona betonu
przed czynnikami chemicznymi. W15 -
Podsumowanie. Kierunki rozwoju technologii
betonu. L1 - Prezentacja laboratorium. Przepisy
porzadkowe. Normy techniczne. L2 - Badanie
sktadu ziarnowego kruszyw do betonu wg PN-EN
933-1. Metoda przesiewania. L3 - Krzywa
uziarnienia kruszywa. Projektowanie kompozycji
mieszanki kruszyw do betonu. L4 - Badanie
konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN
12350-2 do 5. Metoda stozka opadowego i stolika
rozptywowego. Badanie zawartosci powietrza wg
PN-EN 12350-7. Metoda cisnieniowa. L5 -
Dozowanie sktadnikoéw i wykonanie mieszanki
betonowej. Badanie konsystencji. Zaformowanie
prébek do badania wg PN-EN 12390-1,-2. L6 -
Rozformowanie prébek do badania i rozpoczecie
pielegnacji betonu A wg PN-EN 12390-2. L7 -
Podsumowanie studiéw normy PN-EN 206-1 i
wykonanych badan. L8 - Wykonanie mieszanki
betonowej B, zbadanie wtasciwosci reologicznych
mieszanki i zaformowanie prébek do badania wg
PN-EN 12390-1 do 2. L9 - Badanie gestosci i
wytrzymatosci betonu A na Sciskanie w wieku 28
dni wg PN-EN 12390-3. Okreslenie wytrzymatosci
charakterystycznej i klasy betonu wg PN-EN
206-1. L10 - Badanie betonu w konstrukcjach wg
PN-EN 12504-1. Odwierty rdzeniowe. L11 -
Badanie betonu w konstrukcjach wg PN-EN
12504-2. Oznaczanie liczby odbicia. L12 - Badanie
wptywu pielegnacji na wytrzymatos¢ betonu po 28
dniach lub badanie alternatywne betonu B.
Analiza wynikéw. L13 - Analiza sktadu mieszanki
betonowej B. Uwagi do sprawozdania
zaliczeniowego. L14 - Podsumowanie studiéw
normy PN-EN 13670 i wykonanych badan. L15 -
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Metody oceny

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Egzamin
Literatura

Prezentacja i ocena sprawozdah z wykonania i
badania betonu.

Zaliczenie przedmiotu nastepuje po uzyskaniu
przez studenta najpierw pozytywnej oceny z
¢wiczenh laboratoryjnych (L), a pézniej pozytywne;j
oceny z egzaminu pisemnego z wyktadéw (W).
Ocene koficowg stanowi Srednia ocen
czastkowych obliczona wedtug formuty: (L+W)/2.
Praca studenta w ramach ¢wiczen laboratoryjnych
oceniana jest w systemie punktowym. Student
uzyskuje punkty za: a) obecnos$¢ na ¢wiczeniach
(15 x 1,0 p.), b) wiedze wykazang na dwéch
pisemnych sprawdzianach (2 x 7,5 p.), ¢)
nadobowigzkowe wykonanie zadania, np.
przygotowanie referatu (od 0 p. do 6,0 p.), d)
przyjety pisemny raport z wykonania i badania
betonu (praca zespotowa, od 4,0 p. do 8,0 p. na
cztonka zespotu). Punkty z ¢wiczen
laboratoryjnych przeliczane s na ocene L w
nastepujacy sposoéb: od 0 p. do 21,9 p (< 50 %)
ocena 2,0 bez mozliwosci poprawy, od 22,0 p. do
26,3 p. ocena 2,0 z mozliwosciag poprawy jednego
sprawdzianu, od 26,4 p. do 29,6 p. (> 60 %)
ocena 3,0, od 29,7 p. do 32,9 p. ocena 3,5, od
33,0 p. do 36,2 p. ocena 4,0, od 36,3 p. do 39,5 p.
ocena 4,5, od 39,6 p. do 44,0 p. (> 90 %) ocena
5,0. Student ma prawo do odrobienia jednych
zajed laboratoryjnych w uzgodnionym terminie.
Na egzaminie pisemnym student odpowiada na 5
pytan zwigzanych z trescig wyktadéw oraz
literaturowych studiéw witasnych, okreslong na
wyktadach. Za odpowiedz na pytanie student
otrzymuje od 0 p. do 1,0 p. Suma uzyskanych
punktéw stanowi ocene z egzaminu W. Za
pozytywng ocene z egzaminu uwazana jest ocena
3,0 (> 60 %).

Patrz tabela 1.

tak

1. Neville A.M.: Wtasciwosci betonu, Polski
Cement, Krakéw, 2000; 2. Jamrozy Z.: Beton i jego
technologie, PWN, Warszawa, 2008; 3. Praca
zbiorowa pod kier. Czarneckiego L.: Beton wedtug
normy PN-EN 206-1, Polski Cement, Krakéw,
2004; Wybrane normy 1. PN-EN 12620: Kruszywa
do betonu; 2. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku; 3. PN-EN 206-1:
Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢; 4. PN-EN 12350-1,-2.
Badania mieszanki betonowej; 5. PN-EN
12390-1,-2,... Badania betonu; 6. PN-EN 13670:
Wykonywanie konstrukcji z betonu; 7. PN-EN
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Witryna www przedmiotu
D. Naktad pracy studenta
Liczba punktéw ECTS

Liczba godzin pracy studenta zwigzanych z
osiggnieciem efektéw ksztatcenia

Liczba punktéw ECTS na zajeciach wymagajgcych
bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich:
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w
ramach zaje¢ o charakterze praktycznym

E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Data ostatniej aktualizacji

Tabela 1. Efekty przedmiotowe

Profil ogolnoakademicki - wiedza
Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

13791: Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie;
w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych;

5

Wyktad 30h; Laboratorium 30h; Przygotowanie sie
do zajed¢ 5h; Zapoznanie sie ze wskazang
literaturg 15h; Opracowanie wynikéw 5h;
Napisanie sprawozdania 5h; Przygotowanie do
kolokwium 20h; Przygotowanie do egzaminu 15h;
Razem 125h = 5 ECTS

Wyktady - 30h; Laboratoria - 30h; Razem 60h =
2,4 ECTS

Laboratorium 30h; Przygotowanie sie do zaje¢ 5h;
Zapoznanie sie ze wskazang literaturg 10h;
Opracowanie wynikéw 5h; Napisanie
sprawozdania 5h; Przygotowanie do kolokwium
20h; Razem 75h = 3 ECTS

Program studiéw opracowany na podstawie
programu nauczania zmodyfikowanego w ramach
Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki
Warszawskiej

2013-11-26 12:16:01

Ma podstawowg wiedze z technologii betonu,
rozumie podstawowe pojecia i procesy zwigzane
z doborem wtasciwosci betonu do wymagan
konstrukcyjnych i sSrodowiskowych, doborem
sktadnikéw do betonu, produkcjg betonu,
technologig robo6t betonowych i kontrolg jakosci
betonu

W01 03

Pisemny egzamin opisowy (W1-W15),
Sprawdziany (L1-L6, L8-L14), Sprawozdanie (L8,
L12-L13, L15), bezposrednia kontrola
wykonywanych przez studenta zadan
laboratoryjnych

B1A W01 03

T1A W01

Zna podstawowe metody, techniki, narzedzia i
materiaty stosowane przy rozwigzywaniu zadan
inzynierskich z zakesu technologii betonu, zna
podstawowy sprzet do kontroli wtasciwosci
technicznych mieszanki betonowej i betonu,
rozumie otrzymywane wyniki liczbowe z badah
laboratoryjnych

W07 01
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Tabela 1. Efekty przedmiotowe
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Pisemny egzamin opisowy (W1-W15),
Sprawdziany (L1-L6, L8-L14), Sprawozdanie (L8,
L12-L13, L15), bezposrednia kontrola
wykonywanych przez studenta zadan
laboratoryjnych

B1A W07 01

T1A W07

Profil ogolnoakademicki - umiejetnosci

Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Potrafi pozyskiwa¢ informacje z norm
technicznych, dotyczacych sktadnikéw mieszanki
betonowej i betonu, integrowac je, dokonywad
ich interpretacji, wycigga¢ wnioski i fomutowacd
opinie

uol 01

Pisemny egzamin opisowy (W1-W15),
Sprawdziany (L1-L6, L8-L14), Sprawozdanie (L8,
L12-L13, L15), bezposrednia kontrola
wykonywanych przez studenta zadah
laboratoryjnych

B1A UO1 01

T1A UO1

Potrafi zaprojektowac i nadzorowad wykonanie
betonu zwyktego powszechnego zastosowania
Uule 01

Pisemny egzamin opisowy (W11-W12),
Sprawdziany (L1-L6, L8-L14), Sprawozdanie (L8,
L12-L13, L15), bezposrednia kontrola
wykonywanych przez studenta zadan
laboratoryjnych

B1A U16 01

T1A U16

Profil ogélnoakademicki - kompetencje spoteczne

Efekt:

Kod:
Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe
Efekt:

Kod:

Weryfikacja:

Powigzane efekty kierunkowe
Powigzane efekty obszarowe

Rozumie potrzebe "projektowania i wykonawstwa
betonu ze wzgledu na trwatos¢"

K02 02

Pisemny egzamin opisowy (W5-W6, W11-W14),
Sprawdziany (L1-L6, L8-L14).

B1A K02 02

T1A K02

Potrafi pracowad indywidualnie i w zespole. Ma
Swiadomos¢ odpowiedzialnosci za wspélnie
realizowane zadanie wykonania betonu i kontroli
jego jakosci. Ma $wiadomos¢ odpowiedzialnosci
catego zespotu.

K03 01

Sprawozdanie zespotowe (L8, L12-L13, L15)

B1A K03 01

T1A KO3
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